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内容概要

　　《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》根据建设部《根据1998年工程建设国家标准制定、修订
计划的通知》（建标（1998）94号）的要求，标准组在广泛调研、认真总结实践经验、参考国外先进
标准、广泛征求意见的基础上，对原国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ80-85进行了修
订。
　　本标准的主要技术内容有：1 总则，2 拌合物取样及试样的制备，3 稠度试验，4 凝结时间试验，5 
泌水与压力泌水试验，6 拌合物表观密度试验，7 拌合物含气量试验，8 配合比分析试验，附录A 增实
因数法。
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书籍目录

1 总则2 取样及试样的制备2.1 取样2.2 试样的制备2.3 试验记录3 稠度试验3.1 坍落度与坍落扩展度法3.2 
维勃稠度法4 凝结时间试验5 泌水与压力泌水试验5.1 泌水试验5.2 压力泌水试验6 静观密度试验7 含气
量试验8 配合比分析试验附录A 增实因数法本标准用词、用语说明条文说明
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