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内容概要

本书介绍了一些先进表面处理和测试技术，共五章，内容包括材料表面和界面概论、激光表面处理技
术、热喷涂技术、化学镀技术、涂（膜）层测试技术，附录中还给出了国际上和国内常用的有关表面
处理和测试技术标准。
    本书适合于材料、冶金、机械、汽车、化工等领域工程技术人员使用，也可供长期从事表面技术研
究开发的技术人员、高校教师和研究生查阅参考。
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章节摘录

第1章　材料表面和界面概论1.1　表面和界面结构1.1.1　固体表面的结构固体可分为晶体和非晶体两
类。
晶体中原子、离子或分子在三维空间呈周期性规则排列，即存在长程有序的排列。
非晶体包括传统的玻璃、非晶态金属、非晶态半导体和某些高分子聚合物，内部原子、离子或分子三
维空间排列短程有序，但是由于化学键的作用，在1～2nm原子分布仍有一定的配位关系，原子间距和
键角等都有一定特征，然而没有晶体那样严格。
固体中的原子、离子或分子之间存在一定的结合键，这种结合键与原子结构有关。
最简单的固体可能是凝固态的惰性气体。
惰性气体因其原子外壳电子层已经填满而呈稳定状态。
通常惰性气体原子之间的结合键非常微弱，只有处于很低温度时才会液化和凝固，这种结合键称为范
德华键。
除惰性气体外，许多分子间也可通过种键结合为固体。
例如，甲烷分子内部没有很强的键组合，但分子间依靠范德华键结合成固体，这种结合键又称为分子
键。
还有一种特殊的分子间作用力称为氢键，可把氢原子与其他原子结合起来而构成某些氢的化合物。
分子键和氢键都属于物理键或次价键。
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