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内容概要

本书是教育科学“十五”国家规划课题研究成果之一，参照我国现行规范和标准编写而成。
全书分9章，主要内容包括：公路工程建筑原材料。
水泥混凝土、沥青混合料、路基土、路基路面和桥梁工程试验检测原理和方法以及试验数据处理和工
程质量评定方法。
    本书可作为土木工程专业教材及其他相关专业的参考书，适用于本科和专科教学，还可作为土建工
程技术人员的培训教材。
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