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内容概要

　　本书重点介绍了丙烯酸、环氧、聚氨酯、醇酸、有机硅、酚醛、氨基树脂、乙烯类树脂、橡胶涂
料的共混（聚）改性、填充/功能改性和纳米改性，详细介绍了各种涂料的选材、配比、改性方法、性
能分析和效果评价。
　　本书是涂料从业人员，特别是涂料研发人员、教学人员和初中级涂料专业人员的必读之书。
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