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内容概要

《材料表面功能镀覆层及其应用》以表面功能镀覆层作为切入点，全面系统地介绍了材料表面功能镀
覆层及其应用技术。
主要内容有：材料表面的理论基础，材料表面功能镀覆层的制备技术，材料表面抗磨减摩镀覆层、耐
蚀镀覆层、耐热镀覆层、磁性镀覆层、光电功能薄膜的种类、特性、设计及应用范围，以及材料表面
功能镀覆层在传统工业、电子信息、光学领域、航空航天、军事装备等领域的应用实例。
《材料表面功能镀覆层及其应用》内容丰富，实用性、针对性强。
《材料表面功能镀覆层及其应用》可供表面工程技术人员阅读，也可供相关专业的在校师生和研究人
员参考。
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