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内容概要

　　《模具热处理工艺500例》按照模具材料分类，通过500多个实例，系统全面地介绍了模具热处理
工艺。
内容包括模具热处理概述、热作模具材料热处理工艺、冷作模具材料热处理工艺、塑料模具材料热处
理工艺、玻璃模具材料热处理工艺。
《模具热处理工艺500例》综合了国内外实用的模具热处理工艺技术，内容丰富，数据翔实可靠，实用
性强。
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章节摘录

第1章 模具热处理概述1.1 模具材料模具是国民经济各部门重要的工艺装备。
模具成形具有效率高、质量好、节约原材料、降低成本等许多优点。
据统计，飞机、坦克、汽车、拖拉机、电机电器、仪器仪表等产品的60％以上的零件，自行车、洗衣
机、电冰箱、电风扇、空调、照相机等产品的85％以上的零件，都要用模具生产。
没有模具就没有现代化的工业发展，世界各国都非常重视模具工业。
影响模具使用寿命的因素有：设计结构、成形及制造工艺、模具材料的选用、热处理工艺及表面强化
、润滑及使用维护等。
在模具失效诸多的因素中，由于模具用材不当和热处理过失而引起的失效，约占70％。
由此可见，正确的用材及其热处理在提高模具寿命的重要作用。
模具材料分类方法有多种，大多数人习惯上将它们分为四大类：热作模具材料、冷作模具材料、塑料
模具材料、玻璃模具材料，有些模具材料可以制作多种类型的模具。
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编辑推荐

《模具热处理工艺500例》适于热处理工程技术人员、操作工人阅读使用，亦可供相关专业在校师生、
科研人员参考。
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