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内容概要

本书以轮毂和缸盖为案例，详细介绍了低压铸造领域在材料、工艺设计、模具设计、热处理技术、专
用设备、质量检测等方面的实用技术，分析了铸造缺陷产生的原因并列举了应采取的防止措施，同时
汇总了铸造技术各工序、各等级技术工人应知应会的知识。

本书适合铸造行业工程技术人员、机械行业工程技术人员、汽车行业工程技术人员和在校师生学习参
考。
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