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内容概要

本书对铅酸蓄电池的基础理论、工艺过程、产品设计、质量控制、环境保护、能源消耗、前沿技术、
原辅材料及检测等内容进行了介绍。
在理论指导的基础上，介绍了生产实践中总结的经验，并尽可能地符合目前蓄电池生产的实际情况。
因此，本书对蓄电池科研、生产、管理等具有实用性和可操作性的指导作用。
　　本书适合从事铅酸蓄电池生产、科研、产品开发、质量控制、检测、生产管理的工程技术人员、
生产管理人员、质量控制人员阅读；可供蓄电池使用的相关领域人员参考；可用于蓄电池厂操作员工
的培训用书；也可作为高校学生的参考书。
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