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内容概要

建筑用绝热夹芯板由于具有良好的节能环保性能，在我国得到越来越多的应用，但相关的理论研究并
不多见，给应用带来问题。

《建筑用金属面绝热夹芯组合板--保温隔声防灾性能》由查晓雄所著，全面介绍建筑用绝热夹芯板的
保温隔声和防灾性能，包括金属面夹芯板隔声和吸声性能研究、保温和隔热性能研究、动力性能研究
、抗爆和冲击性能研究、温度应力对力学性能影响的研究、耐火性能的研究、太阳能一体化建筑的研
究?方面，涉及相关最新研究成果。

《建筑用金属面绝热夹芯组合板--保温隔声防灾性能》可供大专院校土木工程专业作为选修课程的教
材，也可供土木工程方面的技术人员和科研人员参考。
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