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内容概要

　　《公路路面基层施工》主要介绍各种路面基层材料的技术特点、适用范围、材料组成、施工工艺
、施工方法和质量要求。
全书共分八章，内容包括概述、水泥稳定土、石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定土、级配碎石、级配砾石
、填隙碎石、质量管理及检查验收等。
　　《公路路面基层施工》可供公路、城市道路与机场工程的设计、施工、监理和科研技术人员以及
大专院校有关专业师生参考使用。
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