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内容概要

本书根据国内外沥青路面再生技术的研究与应用成果，向读者系统介绍了各种沥青路面再生技术的原
理、再生材料的设计方法，现场施工工艺、施工设备构成和工程应用情况。
全书共分12章，主要包括厂拌热再生技术、就地热再生技术、热再生沥青混合料的设计方法、厂拌冷
再生技术、就地冷再生技术、乳化沥青冷再生混合料设计方法、泡沫沥青冷再生混合料的物理力学性
能和泡沫沥青冷再生混合料的设计方法等内容。
　　全书反映了目前国内外沥青路面再生技术的既有经验和最新进展，尤其凝结了作者近年在泡沫沥
青和乳化沥青冷再生技术的最新研究成果。
该书可供从事公路路面设计、施工、养护工作的工程技术人员参考，也可作为道路工程专业的大中专
院校的师生、研究生参考用书。
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