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内容概要

本书根据我国高速公路、国省道路面大修工程设计与施工特点，结合近几年来作者在这方面的科研成
果，并在总结作者参与路面大修工程施工实践的基础上，重点介绍了路面大修工程有关设计与施工工
艺、沥青混合料设计方法与工程级配设计实例、钢桥面铺装设计及施工控制与路面主要材料技术指标
控制等内容，并结合工程实例，介绍了新材料、新技术的应用。
    全书反映了我国目前高速公路罩面大修以及国省道路面大修工程设计与施工的既有经验和最新发展
，可供交通行业设计、监理、施工单位工程技术人员及相关科研人员与大专院校师牛参考。
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编辑推荐

　　交通量剧增，车辆轴载日益重型化，施工质量等方面的原因，我们会发现现在的路面早期破坏现
象屡见不鲜，尤其是早期建设的公路路面破坏现象更加严重，有相当一部分路面已丧失了使用功能。
因此，需要在设计指标、技术标准、施工工艺控制等方面对我国公路建设提出一些更高、更严格的标
准和要求。
本书正是立足于此，重点介绍了路面大修工程有关设计与施工工艺、沥青混合料设计方法与工程级配
设计实例、钢桥面铺装设计及施工控制与路面主要材料技术指标控制等内容，并结合工程实例，介绍
了新材料、新技术的应用。
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