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内容概要

为适应社会主义市场经济体制的需要，与国际惯例接轨，根据GB／T 17766--1999《固体矿产资源／储
量分类》标准，参考了原全国矿产储量委员会1987年颁布的《冶金、化工石灰岩及白云岩矿床地质勘
探规范》和1995年颁布的《水泥原料矿地质勘探规范》中的地质技术要求，在调查研究的基础上制定
了本标准。
    本标准自实施之日起，《冶金、化工石灰岩及白云岩矿床地质勘探规范》和《水泥原料矿地质勘探
规范》自行废止。
    本标准附录A是规范性附录，附录B、附录c、附录D是资料性附录。
    本标准由中华人民共和国国土资源部提出。
    本标准由全国地质矿产标准化技术委员会归口。
    本标准起草单位：中国建筑材料工业地质勘查中心。
    本标准起草人：叶志远、熊军、李力生、徐萍、卢党军。
    本标准由中华人民共和国国土资源部负责解释。
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