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内容概要

　　随着现代化经济的发展，需要培养大量高学历人才的同时，我们还将需要一大批掌握高技术、高
技能的专门人才，对于这方面人才的培养，与发达国家相比，我们还有较大的差距，特别是口腔工艺
技术专业，其表现为机构设置相对滞后，没有系统完整的专业教材，严重影响了口腔技能性人才的培
养。
　　根据教育部和卫生部关于21世纪卫生职业教育改革的总体规划要求，卫生部教材办公室着手组织
编写口腔高等职业技术规划教材，为此类人才的培养解决了燃眉之急。
　　作者编写的《固定义齿工艺技术》一书，其专业内容定位于大学本科教材与中等专业技术教材之
间，并根据卫生部教材办公室编写要求，具有思想性、科学性、先进性、启发性、适用性的口腔修复
学中有关固定修复工艺技术的高职教材。
因此，教材内容以高等技能性理论为主，突出固定义齿临床与技工室制作工艺技术，特别是结合近年
来制作固定义齿的新材料、新技术、新方法，用文字和图谱并举的形式加以阐述，使学生易于掌握和
理解。
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