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内容概要

　　本书详细地介绍了常用金属化学蚀刻的原理及加工方法。
同时也对与金属蚀刻有关的照相底版制作、防蚀技术及常用加工实例等进行了详细介绍和讨论。
　　本书文字简练，深入浅出，通俗易懂，实用性强。
适用于从事铝合金、不锈钢、钛合金、线路板化学蚀刻加工，具有中等文化程度的技术人员及技术工
人阅读使用，同样也适用于与化学蚀刻加工有关的产品设计人员阅读使用。
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编辑推荐

《金属蚀刻技术》文字简练，深入浅出，通俗易懂，实用性强。
适用于从事铝合金、不锈钢、钛合金、线路板化学蚀刻加工，具有中等文化程度的技术人员及技术工
人阅读使用，同样也适用于与化学蚀刻加工有关的产品设计人员阅读使用。
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