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内容概要

　　《硝化纤维素结构与性能》全面论述了硝化纤维素原料（主要包括硬木、软木纤维素与棉纤维素
等）的来源与结构特征，一级、二级及聚集态等结构的分析方法；纤维素的多种硝化技术、硝化液体
系的计算方法，硝化纤维素质量与陸能的分析测试技术。
全书共分六章，内容包括纤维素的主要来源与分类，硬木、软木与棉纤维的组成与结构差异；木纤维
素、棉短绒的精制工艺与技术；精制后纤维素的结构与质量测试评判方法；硝化纤维素各种制备技术
及其各自的优缺点；硝化纤维素结构一陸能的分析测试方法，尤其对硝化纤维素单组分、多组分增塑
体系的相容性，硝化纤维素熔点与玻璃化转变温度的测试技术，硝化纤维素硝酸酯基团分布均匀性分
析方法，都是作者研发团队的最新科研成果。
　　《硝化纤维素结构与性能》可供从事硝化纤维素生产、科研人员，发射药、推进剂与炸药等配方
、加工成型与分析测试研究的专业技术人员以及天然高分子材料应用技术人员参考，也可以作为高等
院校高分子材料专业的参考教材。
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构特性木纤维素的种类及特征木材细胞的般特征细胞壁组织木材的化学组成木纤维的精制及其特征指
标棉纤维素的种类与特征棉纤维细胞的般特征棉桃的分离与组成棉纤维素的品质形成及影响因素棉短
绒的成熟度及其测试方法棉短绒其他质量指标的测试与分析棉短绒的精制精制棉的理化性能测试精制
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的测定精制棉黏度的测定水分含量的测定相对分子质量及其分布的测定第3章  硝化纤维素的制备方法
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分析方法各种硝化体系中硝化纤维素的制备HNQ&mdash;H，S04  H：O硝硫混酸硝化体系制备低酯化
度硝化纤维素产品的HN03H硝化体系硝化体系硝酸／乙酸酐混合硝化体系硝酸／乙酸酐／乙酸硝化体
系硝酸／三氟乙酸硝化体系有机溶剂硝化体系硝酸水溶液硝化体系含硝酸盐的硝化体系硝酸蒸气硝化
体系氧氮化合物／硝酸硝化体系硝化后酸残余物及废酸的清除和销毁第4章  硝化纤维素的常规性能分
析硝化纤维素样品的准备与八大度分析硝化纤维素的取样与烘干硝化纤维素水分的测定硝化纤维素灰
分的测定硝化纤维素碱度的测定硝化纤维素细断度的测定硝化纤维素黏度的测定硝化纤维素的含氮量
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