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内容概要

本书主要内容：石油沥青的技术性质、生产工艺及产品规格，国内沥青混凝土防渗墙工程常用的骨料
、填料、掺料及其技术要求；水工沥青混凝土的配合比设计方法等。
书中对配合比设计方法中存在的问题进行了分析和讨论，介绍了近几年来我国水工沥青混凝土配合比
设计所取得的进展，并举例说明。
    本书供从事水工沥青混凝土防渗墙工程试验、设计、施工和科研人员参考，也可供有关专业院校师
生参考。
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