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内容概要

本书在介绍纺织用各种纤维、表面活性剂和高分子化合物等知识的基础上，按前处理过程、印染过程
和后整理加工过程分别叙述了纺织印染加工过程中的各类助剂。
其中包括染料、精练剂、润湿剂与渗透剂、起泡剂、稳泡剂、消泡剂、分散剂、洗涤剂；匀染剂、固
色剂、增稠剂、黏合剂、荧光增白剂；防皱整理剂、柔软整理剂、抗静电整理剂、防治整理剂、抗菌
防臭整理剂、阻燃整理剂、防水整理剂等。
具体介绍了各种助剂的化学结构、生产方法及工艺路线，同时对有关理论和实际应用情况情况进行了
说明。
    本书可供从事纺织印染助剂研制、生产及应用的科研及工程技术人员参考，也可作为大专院校相关
专业的教学参考书。
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章节摘录

　　第1篇　基础知识　　纺织工业的纺丝、纺纱、织布、印染至成品的各道加工工序，是借助各种
染整机械高备，通过机械的、化学的或物理化学的方法，对纺织物进行处理，从而赋予纺织物所需的
外观及服用性能或其他特殊功能的加工过程。
它主要包括前处理、染色、印花和后整理四大工序。
前处理主要是去除纺织物上的各种杂质，改善纺织的性能，为后续工序提供合格的半制品；染色是通
过染料和纺织纤维发生的物理或化学的结合，使纺织物获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花是用染料
或颜料在纺织物上获得各种花纹图案；后整理是根据纺织纤维的特征通过化学或机械的作用，改进纺
织物的外观形态稳定性，提高纺织物的服用性能或赋予纺织物阻燃、拒水、拒油、防污、抗静电、抗
菌防霉等特殊功能。
在这个过程中要研究各种纤维的性能及其所使用的化学药剂，而用量最多、品种变化最大的是各种辅
助的化学品，其作用是提高纺织品质量、改善加工效果、提高生产效率、简化工艺过程、降低生产成
本，赋予纺织品各种优异的应用性能。
这种辅助化学品通称为纺织染整助剂。
纺织染整助剂对纺织品的新颖化、高档化、功能化，提高纺织品附加值和加强在国际市场上的竞争力
至关重要，是一个国家纺织品深加工和精加工水平的综合体现。
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