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前言

在现代制造业中，利用模具来加工、生产和制造各种零件已成为现代制造业发展的趋势。
模具已成为制造各种零件的主要成形工具。
模具的设计与制造直接影响着现代制造业的发展。
模具材料是模具设计与制造的技术基础，在所有的模具材料中，模具钢是制造模具的主体材料，其品
种、规格、性能、质量对模具的性能、使用寿命和制造周期起着决定性的影响。
因此，从事模具设计与制造的相关人员，需要了解模具钢的有关工艺、性能及质量要求；需要根据模
具的工作条件，合理地选用钢种；需要采用适合的锻造工艺和热处理工艺，来发挥模具钢的潜力，以
提高模具的使用寿命。
基于此，笔者本着方便、快捷、实用的宗旨，汇集了常用模具钢的有关数据资料，编撰成册，希望能
为生产一线的工程技术人员、工艺人员、质检人员、供销人员和技术工人提供参考。
本手册内容包括模具钢基础知识、模具钢的牌号及化学成分、模具钢的选用、模具钢的锻压温度、模
具钢的热处理工艺参数。
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内容概要

　　《模具钢选用速查手册》从模具钢的工程实际应用角度出发，根据模具制造企业和模具钢生产企
业的实际情况，并结合国内外模具钢的最新标准，详细介绍了模具钢基础知识、模具钢的牌号及化学
成分、模具钢的选用、模具钢的临界点、模具钢的锻压温度、模具钢的热处理工艺参数、模具钢
的CCT图和TTT图以及中外模具钢牌号对照等内容。
　　《模具钢选用速查手册》内容全面、资料新颖、图文并茂、查阅便捷，可供与模具制造相关的模
具设计师、工师、锻造工程师、热处理工程师、质量检验师等技术人员参考使用。
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