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前言

　　本书自1983年出版以来，是国内高分子物理教学的首选用书，虽在1990年作了修订，到现在也达
十多年了。
为了反映高分子科学的飞速发展，需要更新。
编者们结合多年来的教学经验，参考了大量的国内外新教材和有关文献，删繁就简，推陈出新，将本
书重新编写，使之更能符合当前教学和科研的需要。
相信本书会得到广大教师和学生们的欢迎。
当然，还会有不尽完善的地方，欢迎使用者对编者提出宝贵意见与建议。
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内容概要

　　本书于1983年首次出版，1990年出版了修订版，曾获得过国家教委颁发的“优秀教材奖”等奖项
，二十多年来一直是国内高分子物理教学的首选用书。
为了反映高分子科学的飞速发展，编者们结合了多年的教学与科研经验，参考了大量的国内外新教材
和有关文献，删繁就简，推陈出新，重新编写了本书，使之更能符合当前教学和科研的需要。
　　全书较为系统全面地介绍了高分子物理的基本理论及研究方法。
共分十章，包括高分子的链结构，高分子的溶液性质，高分子的聚集态结构，高分子多组分体系，聚
合物的结晶态、非晶态，聚合物的力学、电学、光学等性质，以及聚合物的分析与研究方法等等。
从分子运动的观点出发，阐述高分子的性能与结构之间的关系。
　　本书内容涉及面较宽，阐述深入浅出，还附有详细的参考资料，适合作为高等学校高分子专业的
教材；某些较深入的内容可供教师参考和学有余力的学生阅读，也可供广大科技工作者和研究人员参
考。
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