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内容概要

　　《材料检验》共十章，主要叙述金属材料的基本检测方法和检验手段，包括化学成分分析、超声
波检测、射线检测、常规力学性能测定、宏观检验方法、金相显微镜的原理及使用、金相试样抛光和
腐蚀方法、常见热处理缺陷分析、焊接接头组织分析和纳米材料检测等。
　　《材料检验》可作为理工科大学材料科学与_丁程学科的本科生教材或教学参考书，也可供材料
成形与控制等其他专业师生和从事材料科学研究与分析测试方面工作的工程技术人员学习参考。
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第一章　材料的化学分析第一节　化学分析基本方法第二节　试样的采取和制备第三节　钢铁中常见
主要元素的分析原理和方法第四节　化学成分的高速自动分析第二章　超声波检测第一节　超声检测
基本原理第二节　超声波检测技术第三节　超声波检测新技术第三章　射线检测第一节　射线检测的
基本原理第二节　X射线检测方法第三节　其他射线检测方法第四章　金属常规力学性能测定第一节
　静拉伸试验--强度和塑性第二节　硬度第三节　冲击韧性第五章　宏观检验方法第一节　硫印试验
法第二节　磷印试验法第三节　酸蚀试验法第四节　断口检验法第五节　断口的宏观分析第六章　金
相显微镜的原理及使用第一节　金相显微镜基本知识第二节　偏光、相衬及偏光干涉衬度装置第三节
　定量金相第七章　金相试样的抛光和腐蚀方法第一节　金相试样抛光方法第二节　金相显微组织的
显示方法第三节　钢中奥氏体晶粒度的显示第八章　常见热处理缺陷分析第一节　普通热处理缺陷第
二节　化学热处理缺陷第九章　焊接接头组织分析第一节　焊接时加热和冷却过程的特点第二节　焊
缝金属的组织第三节　热影响区的组织和性能第四节　焊接接头的缺陷第十章　纳米材料的检测第一
节　纳米颗粒材料的粒度分析第二节　纳米材料的力学性能检测
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