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内容概要

　　本书在对已有加固剂存在的问题、土的性质、加固剂要求和加固过程分析研究的基础上，提出非
水分散体材料使用的可能，并找出了简易的制作方法。
该材料是一种含官能团的丙烯酸树脂在有机溶剂中的胶态分散体。
这种材料渗透能力强、加固后无颜色加深、泛白和表面结壳等现象。
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作者简介

1965年生，河南郑州人。
北京大学考古文博学院副教授。
主要研究方向为室外文物保护、文物保护材料和文物的化学分析。
为本科生开设《文物保护材料》和《不可移动文物保护》课程，并在国内文物保护培训中担任教师讲
授材料学课程。
在国内外刊物上发表相关专业论文40多篇。
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