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内容概要

《不锈钢晶间腐蚀:GB/T 21433-2008 标准释义》中除对标准中的重要内容进行释义外，还对不锈钢的
晶间腐蚀概念、形成机理、影响因素、控制措施等进行了介绍，对各种晶间腐蚀敏感性检验方法的原
理和特点，是否检验的确定原则、检验方法的选择、试样状态的确定、评定方法的选定、合格指标的
制定、检验方法对钢号的适应性、检验试板的适用范围等进行了分析。
引用了国内外关于不锈钢晶间腐蚀及对其敏感性检验方面的技术资料与试验研究成果，吸取了不锈钢
压力容器晶间腐蚀敏感性检验的多年实际经验。
因此《不锈钢晶间腐蚀:GB/T 21433-2008 标准释义》除作为GB／T 21433-2008的标准释义外，同时也是
一本对不锈钢晶间腐蚀进行全面介绍的手册性的书籍，可供工程、科研、教学等方面参考。
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