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内容概要

本书介绍了氧化锌纳米材料的结构、制备原理与技术、纳米氧化锌的表征方法，主要包括氧化锌的晶
体结构与光谱特征，氧化锌纳米粉体的化学沉淀法、水热法、微乳液法、溶胶－凝胶法、喷雾热解法
、固相法等制备原理与表征方法，丝（线）状、棒状、带状、梳状、笼形、核－壳形等不同形态本征
与掺杂氧化锌纳米结构的气相法、电化学沉积法、溅射沉积法、溶胶－凝胶法等制备原理与技术。
此外，本书还介绍了纳米氧化锌的形成机理与动力学分析等内容。
    本书是氧化锌纳米材料制备与表征方面一部较为系统和完整的科技参考书，可供从事纳米材料特别
是纳米氧化锌研究与开发等工程技术人员参考，也可作为纳米材料、矿物材料、粉体工程、矿物加工
工程等专业研究生的教学参考书。
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