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内容概要

　　《铝合金无缝管生产原理与工艺》系统地介绍了铝合金无缝管生产全过程的有关技术、工艺和理
论知识。
全书分为6章：第1章介绍了铝合金无缝管的分类、生产方法以及管材的开发与应用；第2章介绍了管材
挤压用铸锭生产中的有关理论知识、生产工艺和铸锭缺陷的产生与防止；第3章介绍了管材挤压生产
的各种技术，挤压过程中金属的变形流动特点，挤压制品的组织性能特点，挤压力、穿孔力及穿孔针
受力的计算，挤压管材中各种缺陷的产生机理及预防办法，管材挤压生产工艺制订方法和挤压生产用
工具和模具设计的基本知识；第4 章介绍了管材轧制生产中金属的变形流动特点，冷轧管材各种缺陷
的产生机理及预防措施，轧制力的计算，管材轧制生产工艺制订方法和孔型设计的基本知识；第5章
介绍了管材拉拔过程中金属的变形流动规律，拉拔力的计算，拉拔制品的主要缺陷的产生机理及预防
措施，拉拔工艺的制订方法和拉拔模具设计的基本知识；第6章介绍了管材的热处理工艺和精整、矫
直、检验等知识。
　　《铝合金无缝管生产原理与工艺》主要供从事铝加工行业的生产企业和设计部门的工程技术人员
使用，也可供大专院校材料成形及控制工程专业的师生参考，还可供其他金属无缝管（如铜管、钢管
等）加工行业的生产企业和设计部门的工程技术人员参考使用。
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作者简介

　　邓小民，1959年生，陕西长安人。
1982年西安建筑科技大学（原西安冶金建筑学院）金属压力加工专业本科毕业，1992年中南大学材料
加工工程专业硕士研究生毕业。
现任安徽工业大学材料科学与工程学院副院长、教授、硕士生导师。
 曾在西北铝加工厂从事多年铝加工技术的研究、开发和生产技术工作，主持并参与完成了几十项重大
的科技攻关和新技术、新产品开发的研究工作，取得了许多重要的科技成果，多项技术填补了国内空
白。
具有丰富的理论知识和实践经验，特别对铝合金无缝管生产的理论、技术和工艺有较深入的研究，举
办过全国性铝合金无缝管生产技术讲座。
发表论文70余篇，其中与铝合金无缝管有关的论文近60篇，参加了《铝加工技术实用手册》的编写工
作。
申请发明专利1项。
目前的主要研究方向为：金属塑性成形的理论与技术、模具的设计与优化。
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