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内容概要

作者近20余年来，剖析了各类使用前后滑板样品的显微结构，大部分是国外产品，从中选择了部分结
果汇编成本书。
第1章综述了国外40年来有关滑板的研究、生产和应用方面的技术进展，第2章介绍合成原料的基础理
论和生产实践，第3章分述各种类型滑板的显微结构，第4章研究滑板的侵蚀机制。
滑板机构是钢包和中间包的控流系统，本属一个整体。
钢包衬里与炉渣和钢水之间的反应、形成新熔渣的行为，势必影响到滑板机构的使用寿命。
所以，研究滑板的侵蚀使用，亦应联系钢包衬里的侵蚀行为。
于是，增补了第5章钢包衬砖的侵蚀反应。
    书中附图290幅，其中有264帧显微结构图像，皆是作者自拍照片。
全书引证262条参考文献供读者查阅原始资料。
    本书可供冶金、耐火材料科技人员阅读，也可供大专院校师生参考。
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