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前言

无机非金属材料工程专业是一门和实验科学密切相关的科学技术，由于无机非金属材料的非均质性和
各向异性，目前其各项性能指标主要靠实验检测获得。
任何一种新材料的研发与诞生都离不开实验技术，耐火材料的生产和应用质量监督也需要实验检测。
因此，作为无机非金属材料工程专业的学生和科学技术工作者，必须具备一定的实验设计能力和实验
技术，熟悉实验原理和设备的操作技术，能够合理高效地处理实验数据，分析实验结果并写出实验报
告。
耐火材料是无机非金属材料中一种非常重要的材料，在高温工业中被广泛使用，也是无机非金属材料
科学研究的主要方向之一。
实践教学在该专业学生的培养过程中是重要的环节，但是一直没有合适的实验教材。
国内近些年来出版了一些类似的实验教材，但是大多是针对水泥、玻璃、陶瓷以及新材料的教材，对
于耐火材料方向不太适用。
近年来，许多新的先进的实验技术在国内逐渐地得到推广，武汉科技大学拥有一批世界领先的材料研
究与检测设备，诸如场发射扫描电镜、激光导热仪、压汞仪、热线法导热仪、美国进口双样品热膨胀
仪等，并且在几年的实践过程中积累了一些使用的经验，为教学与科研水平的提高提供了强大的技术
基础。
为了培养无机非金属材料专业学生的实践能力和普及无机非金属材料实验技术，出版一本针对耐火材
料方向的实验教材是非常重要的也是非常有实际意义的。
因此本实验教材欲取其他教材之长，以耐火材料为特色，兼顾传统实验技术与先进检测技术，在服务
好教学的同时，推广先进的无机非金属材料实验技术。
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内容概要

本书介绍了作为实验基础的实验设计与实验数据处理、无机非金属材料实验用设备的原理、使用方法
及日常维护方面的知识以及实验用试样的制备方法。
重点介绍了无机非金属材料专业相关的、有代表性的实验项目，包括传统的基础实验项目和综合性及
设计性的实验项目。
项目内容以耐火材料为主，也兼顾陶瓷、水泥和玻璃方面的实验，知识涵盖了无机非金属材料的力学
、热学、电学性能。
同时，也引入先进的无机非金属材料实验方法，例如导热系数的激光闪光法测定、压汞法测定材料孔
径分布等；还介绍了实验报告及检测报告应包括的内容和编写要求。
    本书可作为无机非金属材料专业的实验教学用书，也可作为科研工作中无机非金属材料性能检测的
参考书，并可供无机非金属材料专业的工程技术人员阅读。
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章节摘录

根据实验设计内容的不同，可以分为专业设计与统计设计。
实验的统计设计使得实验数据具有良好的统计性质（例如随机性、正交性、均匀性等），由此可以对
实验数据做所需要的统计分析。
实验的没计和实验结果的统计分析是密切相关的，只有按照科学的统计设计方法得到的实验数据才能
进行科学的统计分析，得到客观有效的分析结论。
反之，一大堆不符合统计学原理的数据可能是毫无作用的，统计学家也会对它束手无策。
因此对实验工作者而言，关键是用科学的方法设计好实验，获得符合统计学原理的科学有效的数据。
至于对实验结果的统计分析，很多方法都可以借助统计软件由实验人员自己完成，必要时还可以请统
计专业人员帮助完成。
本书重点讲述实验的统计设计。
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编辑推荐
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非金属材料性能检测的参考书，并可供无机非金属材料专业的工程技术人员阅读。
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