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内容概要

本书共4章。
纳米材料的制备是纳米技术研究的最重要的基础技术，是纳米特性研究、纳米测量技术、纳米应用技
术及纳米产业化的前提条件，也是纳米材料研究者始终关注和研究的重点。
目前世界各国对纳米材料的研究主要包括制备、微观结构、宏观物性和应用4个方面。
本书着重介绍了国内外已经规模化生产纳米材料的各种制备技术的工艺和设备，同时对常见的纳米金
属、纳米金属氧化物、纳米羟基磷灰石、碳纳米管等典型纳米材料的应用进行了较全面的介绍。
        本书可以作为大专院校纳米材料及相关专业师生的参考书，也可供纳米材料制备及应用领域的研
究开发、工程应用的研究人员及相关工程技术人员参考。
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