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内容概要

本书先简要介绍了木材胶粘剂的现状与发展、木材的特性及木材胶粘剂的粘接技术与应用。
然后分章系统地阐述了各种木材胶粘剂的反应原理、制备工艺、改性方法及影响产品质量的主要因素
，包括酚醛树脂胶粘剂、脲醛树脂胶粘剂、三聚氰胺树脂胶粘剂、聚醋酸乙烯乳液胶粘剂、蛋白质胶
粘剂与碳水化合物胶粘剂。
同时在每章后面精选了一定数量的胶粘剂配方实例，并在附录中列举了木材胶粘剂的主要品种及各种
胶粘剂折射率与固体含量的对照表。
    本书内容丰富、详实，具有较强的理论性与实践性，对从事木材胶粘剂科研、生产与应用的技术人
员及管理人员有很强的参考价值。
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