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内容概要

本书重点介绍重防腐涂料及涂装缺陷的失效分析方法。
内容包括涂层失效的原因，涂料、涂装与涂层失效的关系，各类涂料可能的失效模式，涂层失效分析
的物理、化学方法，仪器分析方法，涂层失效分析的工作程序以及失效涂层修复等。
同时，通过大量涂层失效分析案例详尽地说明失效分析技巧。
涂层失效分析一方面是为了找出失效原因，分清责任，便于理赔；另一方面是吸取教训积累案例，以
免重蹈覆辙。
    本书可作为涂料、涂装技术人员和管理人员的参考书，也可作为大专院校涂料专业学生的参考材料
。
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