
第一图书网, tushu007.com
<<玻璃表面处理技术>>

图书基本信息

书名：<<玻璃表面处理技术>>

13位ISBN编号：9787502553630

10位ISBN编号：7502553630

出版时间：2004-7-1

出版时间：化学工业出版社

作者：陶瑞,王承遇

页数：614

字数：709000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<玻璃表面处理技术>>

内容概要

　　玻璃的表面状态对玻璃性能有很大的影响，利用表面处理技术进行改性，设备简单，原材料消耗
少，成本低廉，产品的附加值高。
本书从玻璃表面研究方法、玻璃表面结构与特性的理论入手，阐述玻璃表面机械处理（切割、钻孔、
研磨、抛光、刻花、砂雕），化学处理（脱碱、防霉、蒙砂、蚀刻、化学抛光），增强（热钢化、化
学钢化、涂层），镀膜（化学镀膜、物理镀膜、各类功能膜），表面施釉、表面装饰（金饰、扩散着
色、冰花、冰砂、彩雕），离子注入、辐照处理等配方与工艺。
作者是在收集国内外大量资料的基础上，结合最新科研成果和生产实践撰写而成的，不是照抄搬地介
绍玻璃表面处理技术，而是将阐述玻璃表面处理的材料配方和工艺原理与技术相结合，使读者可举一
反三。
　　本书可供玻璃制造和加工、建筑、化工、建材、装饰行业的科技人员、技工阅读，也可作为大专
院校的教材和参考书。
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