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前言

　　《绝缘材料工艺学》是根据高分子材料专业开设绝缘材料专业课的需要而编写。
同时适用于从事绝缘材料技术工作的科技人员以及有关人员参考。
绝缘材料是以高分子材料为基础的电机、电器等各种电气设备所必需的关键材料。
绝缘材料皆以合成树脂为基本材料，构成不同形态、性能各异的实用材料。
中国绝缘材料分为漆、树脂和胶类、浸渍纤维制品、层压制品、模塑料、云母制品、薄膜和复合材料
等类别。
要掌握各类绝缘材料的制造工艺、性能和应用，必须了解树脂。
为系统了解各类绝缘材料的制造，本书按常用的合成树脂及绝缘材料分类逐章编写。
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内容概要

　　《高等学校教材：绝缘材料工艺学》以目前生产中常用的树脂为主线，对有关各类型绝缘材料作
了介绍，反映了目前国内绝缘材料的生产现状。
具体内容包括：绝缘用树脂、绝缘漆、绝缘漆布、柔软复合材料、层压制品、电工塑料、云母制品、
电工薄膜等。
《高等学校教材：绝缘材料工艺学》所引性能指标大部分是现行的最新标准，如需全面了解，可按标
准号查找正式标准。
有利于读者掌握各种绝缘材料的制造工艺及性能，对解决实际技术问题也有参考意义。
　　《高等学校教材：绝缘材料工艺学》可作为高等院校绝缘材料专业和高分子材料专业了解绝缘材
料的专业教材，也可供电工绝缘材料行业中有关工程技术人员和管理人员参考使用。
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