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内容概要

不锈钢的表面处理是不锈钢制品生产中必经的环节。
本书全面地介绍了不锈钢处理的各种技术，包括除油、除氧化皮、抛光技术、电镀、化学镀技术、钝
化技术，以及化学着色、电化学着色技术，最后还介绍了颇为实用的腐蚀刻蚀技术。
书中既有原理介绍，又有大量的实用配方和应用实例，还有许多最新的研究成果。
    本书可供不锈钢制品的生产管理人员、产品开发技术人员参考，又可供表面处理技术人员阅读。
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