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内容概要

　　本书根据国内外浮法玻璃质量控制及诊断技术的最新进展，结合浮法玻璃工艺的生产实践，对十
五年来收集的浮法玻璃各类缺陷样品，运用浮运河玻璃固相夹杂的检测技术、诊断技术及生产控制技
术进行了归类分析和详细介绍。
　　本书共分5章，从玻璃固相缺陷的现代分析技术入手，通过大量显微结构图片，对耐火材料的侵
蚀机理、玻璃熔化过程的晶态与非晶态缺陷、玻璃成型过程中的缺陷等进行了分析，并给出各类缺陷
的预防措施和解决方法。
　　本书文字简练，通俗易懂，图片信息量大，所有列举实例均来自于生产实践，实用性强，对提高
浮法玻璃产品质量有很好的参考价值。
本书适合于从事玻璃生产、科研开发的技术人员参考，也可供大专院校相关专业师生参考。
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