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内容概要

本书第1部分为钢筋混凝土结构裂缝控制指南章节条文，首先概括简介了钢筋混凝土结构裂缝控制指
南适用范围、钢筋混凝土结构的裂缝、裂缝的类型、裂缝产生的原因及对应于不同原因的裂缝控制措
施。
继之，分章就设计、材料、配合比及施工方面系统地提出了为控制裂缝所应采取的具体措施。
　　第2部分为外加剂和掺合料对混凝土收缩、开裂影响的试验研究，混凝土抗裂性能的试验研究，
减缩防裂混凝土配合比设计与试验，以及有关混凝土收缩开裂的论述。
　　第3部分介绍产生可见裂缝和采取控制措施未产生可见裂缝的不同类型的工程实例。
　　本书可供土建工程管理、设计、施工和监理部门工程技术人员以及科研、教学人员使用参考
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