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内容概要

　　《一维铜锌铝合金-纳米材料》在分析国内外对固体“类流态”研究成果的基础上，描述了“类流
态”是固体表面及其内部存在的一种类似于流体的状态，并且利用各种现代化实验手段阐明了其基本
性能。
结合固体“类流态” 的类液性、混沌运动特征、自组织特性等，《一维铜锌铝合金-纳米材料》介绍
了在常温常压非真空条件下制得的一系列全新的一维Cu-Zn-A1合金纳米结构包括合金纳米管、合金纳
米线、合金纳米棒以及分散的零维合金纳米颗粒，并运用透射电镜、扫描形貌分析、选区衍射、能量
分散X射线分析等对制得的纳米结构进行了系统研究。
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