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内容概要

　　活性炭材料包括活性炭、活性炭微球、活性纳米碳管及活性碳纤维，是当前实现绿色能源和环保
零污染排放的首选用材。
本书全面介绍了各种活性炭材料的制备原理和方法、反应机理、性能及其在各个领域中的具体应用。
　　本书内容新颖，技术实用，适合从事活性炭及其他碳素材料生产与研究的技术人员参考，也适于
环保、能源、化工、石油等领域中的科研人员、工程技术人员及高校师生阅读与参考。
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