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内容概要

　　胶粘剂与涂料是木材加工工业重要的化工原料，它们在木材加工生产与技术进步中发挥着举足轻
重的作用。
本书是高等林业院校木材科学与工程专业用教材。
本教材结合世界木材工业的发展趋势和最新进展，尽可能地反映近年来的最新科研成果和最新应用技
术。
本书亦可供从事木材胶粘剂开发和生产的工程技术人员、从事木制品及家具制造的工程技术人员参考
之用。
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