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内容概要

本书介绍了棉、麻、毛、丝、化学纤维，以及由其制成的纱线和织物的基本结构；它们的物理性质及
其工艺意义、指标、测试方法；试验仪器工作原理和影响因素；纤维、纱线、织物基本结构与物理性
质的内在联系；以及纤维、纱线、织物三者性质间的相互联系。
    本书可供纺织高等专科学校、职工大学、电视大学和业余大学中棉纺、毛纺、机织、针织等专业作
教科书，也可作为中等纺织专科学校和有关技术培训班的代用教材，并可供纺织厂技术人员参考。
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书籍目录

绪言第一篇 纺织纤维  第一章 纺织纤维及其分类    第一节 纺织纤维    第二节 纺织纤维的分类      一、天
然纤维      二、化学纤维  第二章 天然纤维素纤维    第一节 原棉概况      一、棉纤维的形成      二、原棉的
种类      三、我国主要棉区      四、棉花的初加工    第二节 棉纤维的组成、形态结构与主要性能      一、
棉纤维的组成与结构      二、棉纤维的主要性能    第三节 原棉检验      一、业务检验      二、物理性能检
验      三、疵点检验和含糖程度检验    第四节 麻纤维      一、麻的种类与初加工      二、麻纤维的组成、
形态结构和主要性能  第三章 天然蛋白质纤维    第一节 羊毛概况      一、羊毛纤维的生长      二、毛被的
形态      三、羊毛纤维的组成与形态结构      四、羊毛的分类和绵羊品种    第二节 羊毛纤维的品质特征    
 一、羊毛的线密度      二、羊毛纤维的长度      三、羊毛的卷曲      四、羊毛纤维的吸湿性      五、羊毛纤
维的强伸性      六、羊毛纤维的化学稳定性    第三节 羊毛试验      一、线密度      二、长度      三、强、伸
性试验      四、回潮率试验      五、卷曲试验      六、羊毛纤维类型含量试验      七、原毛净毛率试验      八
、洗净羊毛油、灰、杂含量试验    第四节 羊毛的分等分支    第五节 其他纺织用动物毛      一、山羊毛     
二、马海毛      三、兔毛      四、骆驼毛      五、牦牛毛      六、羊驼毛    第六节 蚕丝      四、卷曲性能检验
     五、疵点检验      六、回潮率检验      七、含油率检验⋯⋯第二篇  纱线第三篇  织物主要参考文献
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