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内容概要

　　《高等纺织院校教材：染整工艺实验》系高等纺织院校染整专业实验教材，内容包括纤维性能实
验、染料染色性能实验、测色方法，染整典型工艺实验以及纤维、助剂、织物上染料的系统鉴别等
共43个实验。
在各实验中，适当加强了分析，测试内容以及对试验理论的探讨。
　　《高等纺织院校教材：染整工艺实验》可与《染整工艺原理》配合使用，也可供染整生产技术人
员和科研人员参考。
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实验1成纤高聚物的合成一、锦纶66的制备二、聚丙烯腈的制备三、聚乙烯醇的制备实验2纤维材料聚
合度及分子量的测定一、棉聚合度的测定(一)铜乙二胺溶液法(二)铜氨溶液法二、涤纶分子量的测定
三、聚己内酰胺纤维分子量的测定附1铜乙二胺溶液的配制附2铜氮溶液的配制!附3涤纶特性粘度[n]与
分子量关系表实验5纤维材料比重的测定(密度梯度法)附纺织纤维比重表实验4纤维材料取向度的测定(
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实验7羊毛损伤程度的测定一、克氏法二、溶胀试验法三、碱溶度法四、尿素一亚硫酸氢钠(U－B)法
实验8染料的精制一、醋酸钠一乙醇法二、二甲基甲酰胺溶解、丙酮(或氯仿)析出法三、重结晶法精制
分散染料四、色层分离法实验9染料溶液浓度的测定(分光光度法)一、单一染料浓度的测定二、混合染
液(两组分）浓度的测定实验10上染速率曲线的测定一、酸性染料上染速率曲线的测定二、活性染料上
染速率曲线的测定实验11分散染料在锦纶上亲和力和染色热的测定实验12染料扩散系数的测定一、薄
膜卷层法测定分散染料在聚酯薄膜中的扩散系数二、从染着量测定分散染料在聚酰胺纤维中的扩散系
数⋯⋯

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<染整工艺实验>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


