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内容概要

本书介绍了各种纺织纤维、纱线、织物的种类、形态、结构、性质和性能，纺织纤维的鉴别，纱线、
织物的品质评定；重点是纺织材料的性能分析、性能指标与性能测试等内容。
    本书可供纺织中专学校、技工学校、职业学校中的纺织工程专业作教材，也可作纺织高等专科学校
的代用教材，并可供纺织商贸人员参考。
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