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内容概要

本书较系统地阐述了棉、毛、丝、麻、化纤织物的质量指标及测试、检验方法，各类产品等级综合评
定内容，阐明了提高织物质量的有效途径。
本书突出技能训练，图文并茂，其中选用了作者几年来拍摄和收集的相关图片。
 　　本书为纺织高职高专"十一五"部委级规划教材，也可供纺织企业生产技术检测人员、外贸人员参
考。
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