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内容概要

“材料无损检测与安全评估”一书系统介绍了各种材料中的缺陷及缺陷产生原因，这对材料性能的改
进、如何针对不同缺陷实施正确的无损检测方法都具有重要意义。
该书在系统介绍超声、电磁、涡流等常规无损检测方法的基础理论知识和检测规程的同时，还十分详
细地介绍了声发射、红外检测、激光超声、磁记忆等新的无损检测方法，并特别论述了这些方法在讦
估材料和构件，包括压力容器和铁道材料安全性方面的重要作用。
 与此同时，该书还十分详细地介绍了对材料安全有重要作用的一些前沿仪器系统，例如，P-扫描成像
技术、超声涡流一体化技术和大型集装箱透照用直线加速器技术等。
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