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内容概要

本汇编分上、下两册，收录了截止2006年3月底国家有关部门批准发布的现行标准，其中，国家标准57
项，行业标准36项。
上册内容包括：一、基础标准，二、板、带、箔产品标准，三、挤压产品标准，四、其他产品标准，
五、设备标准，六、环保标准，七、原辅材料及相关产品标准。
下册内容包括：八、检测方法标准。

    本汇编收集的国家标准、有色金属行业标准的属性已在目录上标明（GB或GB／T，YS／T），年号
用4位数表示。
鉴于部分标准是在国家清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使用这些标
准时（GB、YS），其属性以目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对
）。
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书籍目录

一、基础标准　GB/T 1250-1989　极限数值的表示方法和判定方法　GB/T 4436-1995　铝及铝合金管材
外形尺寸及允许偏差　GB/T 8005-1987　铝及铝合金术语　GB/T 8170-1987　数值修约规则　GB/T
8545-1987　铝及铝合金模锻件的尺寸偏差及加工余量　GB/T 11109-1989　铝及铝合是极氧化　术语
　GB/T 16474-1996　变形铝及铝合金牌号表示方法　GB/T 16475-1996　变形铝及铝合金状态代号
　GB/T 16865-1997　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样　GB/T 17432-1998　变形铝及铝合
金化学成分分析取样方法　YS/T 417.1-1999　变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷　第1部分：变形
铝及铝合金铸锭缺陷　YS/T 417.2-1999　变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷　第2部分：变形铝及
铝合金金板、带缺陷　YS/T 417.3-1999　变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷　第3部分：变形铝及
铝合金箔、缺陷　YS/T 417.4-1999　变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷　第4部分：变形铝及铝合
金铸轧带缺陷　YS/T 417.5-1999　变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷　第5部分　管、棒、型、线
缺陷二、板、带、箔产品标准  GB/T 3198-2003　铝及铝合金箔　YS/T 69-2005　钎焊用铝合金复合板
　YS/T 242-2000　表盘及装饰用纯铝板　YS/T 429.1-2000　铝幕墙板　板基　YS/T 431-2000　铝及铝合
金彩色涂层板、带材　YS/T 432-2000　铝塑复合板用铝带　YS/T 434-2000　铝逆复合管用铝及铝合金
带材　YS/T 435-2000　易拉罐罐体用铝合金带材　YS/T 446-2000　钎焊式热交换器用铝合金复合箔
　YS/T 457-2000　双零铝箔用冷轧带材　YS/T 490-2000　铝及铝合金压花板、带材　YS/T 494-2000　
洗衣机用铝及铝合金板材　YS/T 496-2000　钎焊式热交换器用铝合金箔三、挤压产品标准四、其他产
品标准五、设备标准 六、环保标准 七、原辅材料及相关产品标准
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