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前言

本标准修改采用国际标准ISO 824.9：2000《奥氏体及铁素体-奥氏体Cr-Ni不锈钢焊缝金属铁素体数FN
的测定》（英文版）。
为了保证标准的适用性，采用ISO 8249：2000时做了如下技术内容修改：——未引用国际标准中标准
磁铁、标准磁性仪器、校准曲线等内容，直接使用了相关定义和规定；——增加了对产品测量的相关
规定；——保留了GB／T 1954-1980中金相法测量方法。
本标准是对GB／T 1954-1980《铬镍奥氏体不锈钢缝铁素体含量测量方法》的修订。
与GB／T 1954-1980相比主要技术内容变化如下：——增加了磁性法部分试样的制备、产品测量的规定
；——修改了对仪器校准的规定；——增加了奥氏体-铁素体不锈钢的内容；——增加了测试报告的规
定，取消了仲裁试验章节；——附录A提供测试数据参考格式。
本标准自实施之日起，代替GB／T 1954-1980。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由全国焊接标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位：哈尔滨焊接研究所、天津大桥焊材集团有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司、
安泰科技股份有限公司。
本标准主要起草人；孙少凡、宋毓瑛、侯来昌、李箕福。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——GB／T 1954-1980。
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内容概要

　　《机械制造加工工艺标准汇编：焊接与切割卷（下）》修改采用国际标准ISO 824.9：2000《奥氏
体及铁素体-奥氏体Cr-Ni不锈钢焊缝金属铁素体数FN的测定》（英文版）。
为了保证标准的适用性，采用ISO 8249：2000时做了如下技术内容修改：——未引用国际标准中标准
磁铁、标准磁性仪器、校准曲线等内容，直接使用了相关定义和规定；——增加了对产品测量的相关
规定；——保留了GB／T 1954-1980中金相法测量方法。
本标准是对GB／T 1954-1980《铬镍奥氏体不锈钢缝铁素体含量测量方法》的修订。
与GB／T 1954-1980相比主要技术内容变化如下：——增加了磁性法部分试样的制备、产品测量的规定
；——修改了对仪器校准的规定；——增加了奥氏体-铁素体不锈钢的内容；——增加了测试报告的规
定，取消了仲裁试验章节；——附录A提供测试数据参考格式。
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章节摘录

插图：
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编辑推荐

《机械制造加工工艺标准汇编:焊接与切割卷(下)》由中国标准出版社出版。
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