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内容概要

为了方便地坪企业，使地坪从业人员在材料生产和施工过程中执行现行标准，中国建筑材料联合会地
坪材料分会及中国标准出版社特组织业内专家、学者，对目前国内外与地坪材料、施工、质量检验验
收等相关的标准进行收集、筛选、整理，编辑出本汇编。
    本汇编收集了截至2009年5月底批准、发布的地坪材料及施工相关国家标准、行业标准、国外相关标
准共33项，其中国家标准15项，建材行业标准9项，其他行业标准7项，国外相关标准2项。
    本汇编收入的标准均为现行有效标准。
但是，由于客观情况变化，各使用单位在参照执行时，应注意个别标准的修订情况。
本汇编收集的国家标准的属性己在本目录上标明(GB或GB／T)，年号用四位数字表示。
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书籍目录

一、材料标准  GB 175 2007 通用硅酸盐水泥  GB／T 1596—2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰  GB／T
2015—2005 白色硅酸盐水泥  GB 6566—2001 建筑材料放射性核素限量  GB／T 14684—2001 建筑用砂  GB
18445—2001 水泥基渗透结晶型防水材料  GB 18582—2008 室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量 
GB／T 20491—2006 用于水泥和混凝土中的钢渣粉  GB／T 22374—2008 地坪涂装材料  JC／T 539—1994 
混凝土和砂浆用颜料及其试验方法  JC 901—2002 水泥混凝土养护剂  JC／T 906—2002 混凝土地面用水
泥基耐磨材料  JC／T 907—2002 混凝土界面处理剂  JC／T 985—2005 地面用水泥基自流平砂浆  JC／T
986—2005 水泥基灌浆材料  JC／T 1015—2006 环氧树脂地面涂层材料  JC／T 1023—2007 石膏基自流平
砂浆  JC／T 1041—2007 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料二、施工、验收及管理标准  GB 50037—1996 
建筑地面设计规范  GB 50209—2002 建筑地面工程施工质量验收规范（节选）  GB 50210—2001 建筑装
饰装修工程质量验收规范（节选）  GB 50212—2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范（节选）  GB
50300—2001 建筑工程施工质量验收统一标准  GB／T 50448—2008 水泥基灌浆材料应用技术规范  CECS
90：1997 整体浇注防静电水磨石地坪技术规程  DBJ／T 01—49—2000 低温热水地板辐射供暖应用技术
规程  DB 11／T 363—2006 建筑工程施工组织设计管理规程  DB 11／513—2008 绿色施工管理规程  DBJ
01—83—2003 建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准  JGJ 59—1999 建筑施
工安全检查标准  JGJ／T 175—2009 自流平地面工程技术规程    三、国外相关标准介绍  BS 8204—6
：2008 批刮层、基层和现场安装地坪 第6部分：合成树脂地坪手册  BS EN 13813：2002 找平材料和地坪
找平层 找平层材料 性能和要求四、附录  地坪涂料  防静电地坪涂料通用规范
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