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前言

本标准修改采用ISO2739：20066烧结金属衬套径向压溃强度的测定》。
本标准与ISO2739：2006的主要技术差异及编辑性修改如下：——增加了对试样进行测量时的具体要求
，包括测量用具和测量方法；——增加了数值修约规则；——删除了ISO2739：2006的前言部分；——
用小数点符号“.”代替小数点“，”；——由于表1中“1MPa一1N／m2”存在错误，故删除此条。
本标准是对GB／T6804-20026烧结金属衬套径向压溃强度的测定》的修订。
修订时，对标准技术内容作了如下修改：——增加了对精确度说明的条款。
本标准由中国机械工业联合会提出并归口。
本标准主要起草单位：北京市粉末冶金研究所有限责任公司。
本标准主要起草人：郝英、徐行、陈维、仲文治、黄月初。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——GB6804-1986、GB／T6804-2002。
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内容概要

本卷由中国标准出版社第三编辑室与全国滑动轴承标准化技术委员会共同选编，收集了截至2009年12
月底以前批准发布的滑动轴承国家标准46项，行业标准19项。
其中上册收集了国家标准18项，行业标准5项，内容包括：术语、分类及符号，设计计算，材料，质量
保证标准；下册收集了国家标准28项，行业标准14项，内容包括：检验方法，产品技术要求。
     本书为下册，内容丰富、资料翔实、科学严谨、简明清楚、便于操作、实用性强，具有较高的使用
和参考价值。
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章节摘录

插图：
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编辑推荐

《中国机械工业标准汇编:滑动轴承卷(下)(第2版)》是由中国标准出版社出版的。
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