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前言

塑料管具有质量轻、耐腐蚀、水流损失小、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐。
塑料管与传统金属管相比，其生产能耗少，环境污染小，日益受政府和相关行业重视。
近10年来，中国塑料管道行业以极高的速度发展，目前产量仅低于美国排在世界上第二位。
塑料管道的应用领域已经推广到建筑、市政、通讯、工业和农业等各个领域。
我国塑料管道的技术从基础理论到产品标准、测试标准，在各方面都有不断创新。
塑料管道生产的各个环节都应按标准进行生产，并且不断强化标准在生产中的作用。
为进一步解决相关生产企业、研究机构等部门缺少标准和标准收集不全的实际困难，特编辑出版《塑
料管道标准汇编》。
《塑料管道标准汇编》分为产品卷和试验方法卷，本汇编为产品卷，收集了截止到2010年1月底前发布
的有关塑料管道方面的国家标准，共50项，标准修改单1项。
本汇编收集的国家标准的属性已在目录上标明（GB或GB／T），年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家清理整顿前出版的，故正文部分仍保留原样；读者在使用这些国家标准时
，其属性以目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对）。
本汇编包括的标准由于出版年代不同，其格式、符号代号、计量单位乃至名词术语不尽相同。
这次汇编时，只对原标准中技术内容上的错误以及其他明显不妥之处做了更正。
本汇编对规范我国塑料管道行业及相关行业的技术人员操作及促进塑料管道的标准化将有很大的帮助
。
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内容概要

　　《塑料管道标准汇编》分为产品卷和试验方法卷，本汇编为产品卷，收集了截止到2010年1月底前
发布的有关塑料管道方面的国家标准，共50项，标准修改单1项。
包括聚氯乙烯管道、聚乙烯管道、聚丙烯管道、热塑性塑料等标准共52项，其中国家标准51项、行业
标准1项。
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章节摘录

插图：
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编辑推荐

《塑料管道标准汇编:试验方法卷》是由中国标准出版社出版的。
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