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前言

　　进入21世纪以来，我国公路工程建设取得了跨越式的发展和辉煌的成就。
国家交通主管部门根据我国的基本国情，提出了我国交通发展的宏伟蓝图，2010年前全国公路通车里
程将达到230万km，高速公路总里程达到5万km，基本建成西部8条省际通道，东部地区基本形成高速
公路网，国、省干线公路等级全面提高，农村公路交通条件得到明显改善。
再经过十几年的努力，全国公路总里程将达到300万km，高速公路总里程达到7万km以上，基本形成
国家高速公路网。
　　随着我国公路工程建设的飞速发展，公路工程建设从业人员队伍正在不断扩大，多行业的施工企
业都加入到了公路工程建设之中。
但是其中面临公路建设从业人员技术和管理水平参差不齐，专业素质和业务能力差异很大的问题。
为了确保公路工程建设的质量，国家和公路工程行业主管部门对加强公路工程施工现场技术人员的技
术培训，提高他们的业务素质提出了明确的要求，要求公路工程施工企业应组织施工人员进行所在岗
位的培训，并应取得相应岗位的资格。
　　另外，为适应我国公路建设飞速发展的需要，提高公路工程的建设质量，自2000年起，国家和交
通部对公路工程原有的设计规范、勘测规范、材料标准、施工检验评定标准等进行了一系列的调整和
修改。
新标准、新规范的颁布和实施对广大公路工程施工现场的技术人员提出了更高的要求。
　　为提高公路工程技术人员的业务素质和专业技能，宣传和贯彻最新公路工程标准规范，我们组织
公路工程方面的专家学者，根据在公路工程中经常遇到材料选用、施工方法和工程质量控制等问题，
按照国家和交通部最新颁布的规范和标准要求，编写了这套《公路工程施工现场管理人员业务细节大
全丛书》。
旨在帮助广大公路工程技术人员合理地选用各种建筑材料，科学地进行工程施工，准确地判断工程质
量问题，分析产生原因，能及时地采取预防措施和处理方法。
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内容概要

本书作为《公路工程施工现场管理人员业务细节大全丛书》之一，主要注重对材料员管理水平和专业
技术水平知识的培养。
全书主要包括概述、路基材料、混凝土及砂浆、公路工程胶凝材料、公路工程沥青材料、公路工程沥
青混合料、钢材、公路工程土工合成料、工程建设标准计量知识等内容。
     本书将公路工程材料员工作时涉及的工作职责、专业技术知识、业务管理细则及有关的专业法规、
标准规范等知识融为一体，并力求做到文字通俗易懂、叙述的内容一目了然。
本书可供公路工程材料管理人员、相关技术人员及大中专院校相关专业师生参考使用。
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