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内容概要

本书的特点是将理论与实践相结合，侧重实用，追踪最新的工艺、技术、方法。
通过系统地讲解实际生产过程，提供真实可信的数据资料，以理论为基础，重点介绍实际生产技术，
配以生产实例进行讲解和分析，反映近几年的新技术、新方法、新材料，对实际生产起指导作用，让
铸造工作者得到借鉴，在生产中少走些弯路、少碰些钉子。
本书的突出特点是以铸造过程的质量为主，突出铸造过程的操作技能、质量控制和检验，突出用铸造
专业知识对工序操作进行指导，增加科学性，减少盲目性，以保证最终铸造出优质产品。
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章节摘录

第二章　有色合金熔炼基础知识液体介于气体和固体之间，大量的实验数据证明它更接近于固体，特
别是当其处于接近熔点时更是如此。
铸造生产中要将液态金属浇入铸型，充满所设计的型腔，便牵涉到液态金属在铸型中的流动，这一过
程对铸件的质量影响很大。
充型过程可能导致各种类型的缺陷，如冷隔、浇不足、夹杂、气孔、金属豆、夹砂、黏砂等缺陷。
液态合金的工艺性能是指符合某种生产工艺要求所需要的性能，液态合金在铸造生产过程中所表现出
来的工艺性能，常称为铸造性能，铸造性能是表示合金铸造成型获得优质铸件的能力。
铸造性能是一个非常重要的工艺性能，对铸件质量、铸造工艺及铸件结构有显著的影响，铸造性能对
铸件质量影响很大，其中流动性和收缩性影响最大，用来衡量铸件质量。
所以，掌握液态金属的性质、充型能力有利于确定合理的浇注工艺参数。
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编辑推荐

《实用有色合金铸造技术》由辽宁科学技术出版社出版。
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